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Настоящие технические условия распространяются на холодногнутые профили 

(далее по тексту "профили") из рулонной оцинкованной стали, предназначенные для 

применения в строительстве и других отраслях промышленности. 

Перечень стандартных профилей приведен в таблице 1. 

Полный перечень профилей, производимых предприятием, приведен в 
приложении 1. 

 
Таблица 1 – Перечень стандартных профилей 

Номинальная 

высота, мм 
Наименование Толщина, мм 

Номинальная 

ширина жесткости, 

мм 

Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

100 

ПСУ100×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×50 1,0-3,0 - 15  

ПН100×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×50 1,0-3,0 10\62 -  

150 

ПСУ150×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×60 1,0-3,0 - 20  

ПН150×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×60 1,0-3,0 10\62 -  

200 

ПСУ200×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×70 1,0-3,0 - 20  

ПН200×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×70 1,0-3,0 10\82 -  

250 

ПСУ250×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×80 1,5-3,0 - 20  

ПН250×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×80 1,5-3,0 10\92 -  

300 

ПСУ300×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×80 1,5-3,5 - 20  

ПН300×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×80 1,5-3,5 10\112 -  

350 

ПСУ350×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПСУ350×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×80 1,5-3,5 - 20  

ПС350×100 1,5-3,5 - 20  

ПН350×80 1,5-3,5 - -  

ПН350×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×80 1,5-3,5 10\112 -  

ПНУ350×100 1,5-3,5 10\112 -  
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На основе любого типа профиля по согласованию изготовителя с потребителем 

путем перфорации при прокатке может быть изготовлен «термопрофиль», маркируемый 

индексом (Т) в названии. Расположение элементов перфорации термопрофиля 

приведено в приложении 2. 

 

Области применения профилей, способы их защиты от коррозии в конструкциях 

принимаются в зависимости от степени агрессивности воздействия среды в 

соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 для несущих и ограждающих 

конструкций. 

 

Пример условного обозначения профиля, С-образного сечения (С), повышенной 

жесткости (У), номинальной высотой 100 мм, шириной полки 50 мм, из проката 

листового горячеоцинкованного марки 350 по ГОСТ 52246 толщиной 1,0 мм, по 

ТУ 1121-001-02562392-2016: 

 

Профиль ПСУ-100х50х15-1,0 ТУ 1121-001-02562392-2016 

350 ГОСТ 52246 

 

Пример условного обозначения профиля, П-образного сечения (Н), повышенной 

жесткости (У), номинальной высотой 150 мм, шириной полки 60 мм, из проката 

листового горячеоцинкованного марки 350 по ГОСТ 52246 толщиной 1,5 мм, по 

ТУ 1121-001-02562392-2016: 

 

Профиль ПНУ-150х60-1.5 ТУ 1121-001-02562392-2016 

350 ГОСТ 52246 

 

Пример условного обозначения профиля, С-образного сечения (С), номинальной 

высотой 200 мм, шириной полки 70 мм, из проката листового горячеоцинкованного 

марки 350 по ГОСТ 52246 толщиной 1,5 мм, по ТУ 1121-001-02562392-2016: 

 

Профиль ПС-200х70х20-1.5 ТУ 1121-001-02562392-2016 

350 ГОСТ 52246 

 

Пример условного обозначения профиля, отличного от стандартного, С-образного 

сечения (С), номинальной высотой 250 мм, шириной полки 80 мм, из проката листового 

горячеоцинкованного марки 350 по ГОСТ 52246 толщиной 1,5 мм, по ТУ 1121-001-

02562392-2016: 

 

Профиль С-250х80х20-1.5 ТУ 1121-001-02562392-2016 

С350 ГОСТ 52246 

 

 

Пример условного обозначения термопрофиля (Т), С-образного сечения (С), 

повышенной жесткости (У), номинальной высотой 100 мм, шириной полки 50 мм, из 

проката листового горячеоцинкованного марки 350 по ГОСТ 52246 толщиной 1,0 мм, по 

ТУ 1121-001-02562392-2016: 

 

Профиль ТСУ-100х50х15-1,0 ТУ 1121-001-02562392-2016 

С350 ГОСТ 52246 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Профили должны соответствовать настоящему ТУ и комплекту 

конструкторской документации в установленном порядке. 

 

1.2 Основные размеры и характеристики 

 

1.2.1 Внешний вид, основные параметры, характеристики профиля должны 

соответствовать значениям, указанным на схемах и в таблицах  

ТУ 1121-001-02562392-2016. 

 

1.3 Требования к геометрической точности 

 

1.3.1 Предельные отклонения размеров профилей не должны превышать указанные 

в таблице 2. 

1.3.2 По согласованию изготовителя с потребителем отклонение по длине, 

превышающее указанное отклонение в таблице 2, браковочным признаком не 

являются. 

1.3.3 Радиусы гиба и размеры ребер жесткости на готовых профилях не 

контролируются. 

1.3.4 Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать 

предельным отклонениями по толщине заготовки нормальной точности прокатки по 

ГОСТ 19904 без учета толщины защитного покрытия. Предельные отклонения не 

распространяются на отклонения по толщине в местах гибов профиля 

 

Таблица 2 - Предельные отклонения размеров профилей 

№ п/п Характеристика Размеры профиля, мм Предельные отклонения, мм 

1 
Номинальная высота 

профиля 
От 100 до 350 включительно ±1,0…2,0 

2 
Номинальная ширина 

профиля 
От 50 до 100 включительно ±1,0…2,0 

3 Длина профиля - ±3,0 

 

1.3.5 Серповидность профилированных листов не должна превышать 1 мм на 1 м 

длины при длине профилей до 6 м и 1,5 мм на 1 м длины при длине профилей более  

6 м. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой 

серповидности на 1 м на длину профиля в метрах. 

1.3.6 Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 1 мм, а на 

отгибах крайних полок – 1,5 мм. 

1.3.7 Косина резов профилированных листов не должна выводить длину листов за 

номинальный размер и предельное отклонение по длине. 

1.3.8 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 10° на 

длине профиля. 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч. 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

ТУ 1121-001-02562392-2016 
Лист 

5 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
за

м
. 
и
н
в
.№

 

   

 

Лист 

1.4 Требования к внешнему виду 

 

1.4.1 В профилях не допускается: 

- смятие отгибов полок в профилях С-образного сечения; 

- искривление полок профилей; 

- нарушение цинкового покрытия; 

- местные вмятины на полках и стенках профилей глубиной более 3,0 мм; 

- заусенцы, выступающие более чем на 1 мм на концах и краях профилей. 

 

1.5 Требования к исходным материалам 

 

1.5.1 Для изготовления профилей должны применяться следующие материалы: 

- сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий по ГОСТ 14918, 

группы ХП, первого класса толщины цинкового покрытия, нормальной 

разнотолщинности НР, нормальной точности прокатки по толщине БТ и ширине БН, 

нормальной плоскостности ПН с обрезной кромкой 0; 

- прокат листовой горячеоцинкованный марок 220, 250, 280, 320 и 350 с 

классом двухстороннего цинкового покрытия 275 по ГОСТ Р 52246-2004 и размерами 

заготовки по ГОСТ 19851; 

- импортные рулонные стали, отвечающие требованиям ГОСТ 14918 к сталям 

групп ХП, ПК и ГОСТ Р 52246 к прокату марок 220, 250, 280, 320 и 350; 

- другие материалы по согласованию с заказчиком. 

1.5.2 Профили с лакокрасочными покрытиями должны изготавливаться из проката 

с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций по ГОСТ Р 52146-

2003, нанесенным в заводских условиях. 

1.5.3 Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, цвет должны 

соответствовать ГОСТ Р 52146 и принимаются по согласованию изготовителя с 

потребителем. 

1.5.4 На поверхности защитного покрытия допускаются потертости, риски, следы 

формообразующих валков, не нарушающих сплошности покрытия. 

 

1.6 Комплектность 

 

1.6.1 В комплект поставки должны входить: 

- профили по спецификации заказчика; 

- паспорт качества на каждый вид отгружаемой продукции. 
 

1.7 Маркировка 

1.7.1 Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету профилей. 

1.7.2 Маркировка должна содержать: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение профиля; 

- количество профилей в пакете; 

- номер заказа; 

- клеймо технического контроля предприятия-изготовителя. 
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1.8 Упаковка, транспортировка, хранение 

 

1.8.1 Упаковку производят по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным 

в установленном порядке. 

1.8.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность профиля и защитного покрытия 

от механических повреждений в процессе транспортировки профилей в пакетах. 

1.8.3 В каждый пакет упаковывают профили одного типа, длина которых 

отличается не более чем на 250 мм. 

1.8.4 Масса пакета не должна превышать 3,0 т при толщине профиля не более 2,0 

мм и 5,0 т при толщине профиля более 2,0 мм. 

1.8.5 При отгрузке профилей в районы Крайнего Севера и труднодоступные 

районы упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846. 

1.8.6 Условия транспортирования профилей при воздействии климатических 

факторов должны соответствовать условиям 7, при хранении - условиям 3 по ГОСТ 

15150. 

1.8.7 Профили и комплектующие метизы следует хранить под навесами в течение 

не более трех месяцев или в складах закрытого типа. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 

2.1 Приемку профилей производят партиями. Партией считают профили одного 

типоразмера, изготовленные из заготовок одной марки. 

2.2 Масса партии не должна превышать 5,0 т. Партия должна состоять из пакетов, 

масса которых не превышает 5,0 т. 

2.3 Для контроля показателей качества на соответствие требованиям п. 1.3 

отбирают по одному профилю из первого и последнего пакетов одной партии. 

2.4 Партию считают принятой, если показатели качества соответствуют 

требованиям настоящих технических условий. 

2.5 Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом, 

содержащим: 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- наименование потребителя; 

- номер заказа; 

- условное обозначение профиля; 

- штамп технического контроля предприятия изготовителя. 

2.6 Проверка профилей на скручивание производится на контрольной плите с 

помощью угломера. 

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

3.1 Марка, свойства и толщина проката исходной заготовки должны быть 

удостоверены документально предприятием-изготовителем заготовки. 

3.2 Качество поверхности защитного покрытия профилей определяют визуально. 

3.3 Размеры профилей контролируют рулеткой по ГОСТ 7502, металлической 

линейкой по ГОСТ 427, штангенрейсмасом по ГОСТ 164. Ширину полок и высоту 

профилей измеряют на расстоянии в переделах от 200 до 500 мм от торцов профиля, 

длину - по продольным краям. 

3.4 Серповидность и волнистость профилей проверяют поверочной линейкой 

длиной 1м по ГОСТ 8026 и набором щупов по ТУ 2.034-225-87. 
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Общую серповидность определяют с помощью струны, закрепленной на плоской 

горизонтальной поверхности и линейкой по ГОСТ 427. 

3.5 Косину резов профилей измеряют линейкой по ГОСТ 427 и угольником по 

ГОСТ 3749, установленным по краю профиля. 

3.6 За результат измерения размеров по пп. 3.3-3.5 принимают среднее значение, 

полученное при трех замерах в одном сечении профиля. 

3.7 Контроль размеров и формы профилей допускается проводить другими 

средствами измерения, утвержденными в установленном порядке и обеспечивающими 

необходимую точность измерения. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

4.1 Профили транспортируют транспортом всех видов в соответствии с 

правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов, действующими на 

транспорте данного вида. 

4.2 Пакеты при транспортировании и хранении должны быть уложены на 

деревянные подкладки, расположенные не реже чем через 3 м, и имеющие одинаковую 

толщину не менее 40 мм и ширину не менее 100 мм. 

 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Требования безопасности к производственным процессам изготовления 

конструкций - по ГОСТ 12.3.002. 

5.2 Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны - по ГОСТ 12.1.005. 

 

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

6.1 Профили следует применять как несущие элементы зданий с ограждающими 

конструкциями из долговечных, водостойких и трудногорючих (негорючих) 

материалов. 

6.2 Пожаростойкость несущих конструкций из профилей должна обеспечиваться 

в соответствии с действующими нормами. 

6.3 Строповка конструкций из профилей при погрузке, разгрузке и монтаже не 

должна вызывать их повреждений. 

6.4 Термическая резка профилей, и их сварка не допускаются. 

6.5 Удары по профилям при сборке и монтаже, вызывающие их местное смятие 

не допускаются. 

6.6 По согласованию с заказчиком в профилях допускается сверление отверстий 

под болты корончатыми сверлами (фрезами) или пробивка в заводских условиях. 

6.7 Профили применяются для изготовления ферм, балок, колонн, прогонов и 

других несущих элементов по проекту. 
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие профилей, принятых 

техническим контролем предприятия настоящим техническим условиям при 

соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и применения, 

установленных данными техническими условиями. 
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8 ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 

 

8.1 Профили с номинальной высотой 100 мм 

 
 
Таблица 3.1 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 100 мм 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ100×50 100 50 1,0 2,32 1,80 229 0,73 33,4 3,9 10,3 2,2 6,77 3,76 

ПСУ100×50 100 50 1,2 2,77 2,14 228 1,02 47,4 5,5 14,3 3,1 6,80 3,74 

ПСУ100×50 100 50 1,5 3,44 2,65 225 1,53 113,3 15,0 34,8 8,3 8,61 4,77 

ПСУ100×50 100 50 2,0 4,53 3,47 221 2,46 171,0 22,4 49,3 12,0 8,33 4,47 

ПСУ100×50 100 50 2,5 5,58 4,26 217 3,41 224,8 29,1 64,6 15,8 8,12 4,35 

ПСУ100×50 100 50 3,0 6,61 5,02 213 4,25 265,1 33,6 81,4 19,9 7,90 4,38 

ПНУ100×50 100 50 1,0 2,04 1,56 199 0,73 9,6 1,0 2,6 0,5 3,62 1,87 

ПНУ100×50 100 50 1,2 2,44 1,86 198 1,02 15,9 1,7 4,1 0,8 3,94 2,01 

ПНУ100×50 100 50 1,5 3,03 2,30 195 1,53 28,2 3,0 7,2 1,5 4,30 2,18 

ПНУ100×50 100 50 2,0 4,01 3,00 191 2,46 56,1 6,0 14,6 3,1 4,77 2,44 

ПНУ100×50 100 50 2,5 4,96 3,68 187 3,41 89,5 9,7 24,6 5,2 5,12 2,69 

ПНУ100×50 100 50 3,0 5,89 4,32 183 4,25 121,4 13,2 37,2 8,0 5,34 2,96 

ПС100×50 100 50 1,0 2,30 1,74 222 0,73 6,4 1,6 10,0 2,1 2,96 3,70 

ПС100×50 100 50 1,2 2,76 2,08 220 1,02 9,8 2,4 13,6 3,0 3,10 3,64 

ПС100×50 100 50 1,5 3,45 2,57 218 2,63 31,0 7,6 35,0 8,3 3,43 3,65 

ПС100×50 100 50 2,0 4,60 3,36 214 4,05 47,5 11,4 46,1 11,5 3,42 3,37 

ПС100×50 100 50 2,5 5,75 4,12 210 5,41 60,4 14,5 54,8 14,4 3,34 3,18 

ПС100×50 100 50 3,0 6,90 4,85 206 6,50 66,4 16,1 61,3 17,0 3,20 3,07 

ПН100×50 100 50 1,0 2,00 1,54 196 0,77 2,6 0,5 2,6 0,5 1,84 1,83 

ПН100×50 100 50 1,2 2,40 1,84 195 1,09 4,3 0,8 4,2 0,8 1,97 1,95 

ПН100×50 100 50 1,5 3,00 2,28 194 1,65 7,7 1,5 7,3 1,5 2,15 2,10 

ПН100×50 100 50 2,0 4,00 3,01 192 2,72 15,5 3,1 14,5 3,0 2,39 2,31 

ПН100×50 100 50 2,5 5,00 3,73 190 3,82 24,9 5,0 23,8 5,1 2,55 2,50 

ПН100×50 100 50 3,0 6,00 4,43 188 4,79 33,4 6,7 34,9 7,7 2,64 2,70 



 

 

 

Изм. 

 

Кол.уч. 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

ТУ 1121-001-02562392-2016 
Лист 

10 

 

И
н

в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

В
за

м
. 
и
н
в
.№

 

   

 

Лист 

Таблица 3.2 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 100 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ100×50 100 50 1,0 2,32 1,80 229 38,30 7,66 7,08 2,25 4,06 1,75 

ПСУ100×50 100 50 1,2 2,77 2,14 228 45,67 9,13 8,37 2,66 4,06 1,74 

ПСУ100×50 100 50 1,5 3,44 2,65 225 56,55 11,31 10,23 3,26 4,05 1,72 

ПСУ100×50 100 50 2,0 4,53 3,47 221 74,20 14,84 13,13 4,18 4,05 1,70 

ПСУ100×50 100 50 2,5 5,58 4,26 217 91,27 18,25 15,80 5,04 4,04 1,68 

ПСУ100×50 100 50 3,0 6,61 5,02 213 107,75 21,55 18,26 5,83 4,04 1,66 

ПНУ100×50 100 50 1,0 2,04 1,56 199 33,20 6,64 4,19 1,17 4,03 1,43 

ПНУ100×50 100 50 1,2 2,44 1,86 198 39,64 7,93 4,98 1,40 4,03 1,43 

ПНУ100×50 100 50 1,5 3,03 2,30 195 49,17 9,83 6,15 1,73 4,03 1,42 

ПНУ100×50 100 50 2,0 4,01 3,00 191 64,74 12,95 8,04 2,28 4,02 1,42 

ПНУ100×50 100 50 2,5 4,96 3,68 187 79,90 15,98 9,86 2,80 4,01 1,41 

ПНУ100×50 100 50 3,0 5,89 4,32 183 94,66 18,93 11,60 3,32 4,01 1,40 

ПС100×50 100 50 1,0 2,30 1,74 222 38,56 7,71 8,40 2,57 4,09 1,91 

ПС100×50 100 50 1,2 2,76 2,08 220 46,21 9,24 9,97 3,05 4,09 1,90 

ПС100×50 100 50 1,5 3,45 2,57 218 57,64 11,53 12,26 3,75 4,09 1,89 

ПС100×50 100 50 2,0 4,60 3,36 214 76,59 15,32 15,90 4,86 4,08 1,86 

ПС100×50 100 50 2,5 5,75 4,12 210 95,39 19,08 19,33 5,90 4,07 1,83 

ПС100×50 100 50 3,0 6,90 4,85 206 114,05 22,81 22,55 6,88 4,07 1,81 

ПН100×50 100 50 1,0 2,00 1,54 196 33,33 6,67 5,09 1,37 4,08 1,59 

ПН100×50 100 50 1,2 2,40 1,84 195 40,00 8,00 6,08 1,65 4,08 1,59 

ПН100×50 100 50 1,5 3,00 2,28 194 50,00 10,00 7,54 2,05 4,08 1,59 

ПН100×50 100 50 2,0 4,00 3,01 192 66,67 13,33 9,94 2,72 4,08 1,58 

ПН100×50 100 50 2,5 5,00 3,73 190 83,35 16,67 12,29 3,39 4,08 1,57 

ПН100×50 100 50 3,0 6,00 4,43 188 100,02 20,00 14,59 4,05 4,08 1,56 
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8.2 Профили с номинальной высотой 150 мм 

 
Таблица 3.3 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 150 мм 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ150×60 150 60 1,0 3,12 2,43 309 0,76 80,4 6,1 16,5 2,9 10,30 4,67 

ПСУ150×60 150 60 1,2 3,73 2,90 308 1,08 114,3 8,8 23,3 4,0 10,30 4,65 

ПСУ150×60 150 60 1,5 4,64 3,59 305 1,63 174,1 13,6 35,0 6,2 10,33 4,63 

ПСУ150×60 150 60 2,0 6,13 4,73 301 2,71 448,9 39,5 95,2 18,2 12,86 5,92 

ПСУ150×60 150 60 2,5 7,58 5,83 297 3,92 605,3 53,1 125,8 24,3 12,43 5,67 

ПСУ150×60 150 60 3,0 9,01 6,91 293 5,15 747,7 65,1 157,9 30,8 12,05 5,54 

ПНУ150×60 150 60 1,0 2,74 2,11 269 0,76 19,1 1,3 3,3 0,6 5,01 2,08 

ПНУ150×60 150 60 1,2 3,28 2,52 268 1,08 31,2 2,2 5,3 0,9 5,39 2,22 

ПНУ150×60 150 60 1,5 4,08 3,12 265 1,63 56,1 3,9 9,5 1,6 5,87 2,41 

ПНУ150×60 150 60 2,0 5,41 4,10 261 2,71 115,2 8,2 19,7 3,4 6,51 2,70 

ПНУ150×60 150 60 2,5 6,71 5,05 257 3,92 192,7 13,9 34,3 5,9 7,01 2,96 

ПНУ150×60 150 60 3,0 7,99 5,96 253 5,15 280,0 20,4 53,4 9,3 7,38 3,22 

ПС150×60 150 60 1,0 3,10 2,37 302 0,76 20,5 3,0 16,3 2,8 5,21 4,64 

ПС150×60 150 60 1,2 3,72 2,83 300 1,08 30,5 4,4 22,9 4,0 5,33 4,61 

ПС150×60 150 60 1,5 4,65 3,51 298 1,63 48,8 7,0 34,0 6,1 5,47 4,57 

ПС150×60 150 60 2,0 6,20 4,62 294 4,63 158,6 22,9 98,1 18,5 5,85 4,60 

ПС150×60 150 60 2,5 7,75 5,69 290 6,42 211,1 30,5 125,8 24,3 5,73 4,43 

ПС150×60 150 60 3,0 9,30 6,74 286 8,15 253,2 36,7 151,7 30,1 5,57 4,31 

ПН150×60 150 60 1,0 2,70 2,09 266 0,79 5,0 0,7 3,3 0,6 2,50 2,04 

ПН150×60 150 60 1,2 3,24 2,50 265 1,14 8,2 1,1 5,3 0,9 2,69 2,17 

ПН150×60 150 60 1,5 4,05 3,11 264 1,74 15,0 2,0 9,6 1,6 2,93 2,34 

ПН150×60 150 60 2,0 5,40 4,11 262 2,94 31,4 4,2 19,8 3,4 3,27 2,59 

ПН150×60 150 60 2,5 6,75 5,10 260 4,31 53,4 7,1 34,3 5,9 3,52 2,82 

ПН150×60 150 60 3,0 8,10 6,08 258 5,71 78,2 10,5 52,8 9,2 3,70 3,04 
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Таблица 3.4 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 150 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ150×60 150 60 1,0 3,12 2,43 309 104,05 13,87 14,92 3,75 5,77 2,19 

ПСУ150×60 150 60 1,2 3,73 2,90 308 124,34 16,58 17,71 4,45 5,77 2,18 

ПСУ150×60 150 60 1,5 4,64 3,59 305 154,44 20,59 21,76 5,47 5,77 2,17 

ПСУ150×60 150 60 2,0 6,13 4,73 301 203,74 27,17 28,19 7,10 5,77 2,15 

ПСУ150×60 150 60 2,5 7,58 5,83 297 251,97 33,60 34,25 8,63 5,76 2,13 

ПСУ150×60 150 60 3,0 9,01 6,91 293 299,14 39,89 39,93 10,07 5,76 2,11 

ПНУ150×60 150 60 1,0 2,74 2,11 269 87,88 11,72 8,45 1,87 5,66 1,75 

ПНУ150×60 150 60 1,2 3,28 2,52 268 105,14 14,02 10,08 2,23 5,66 1,75 

ПНУ150×60 150 60 1,5 4,08 3,12 265 130,83 17,44 12,48 2,77 5,66 1,75 

ПНУ150×60 150 60 2,0 5,41 4,10 261 173,13 23,08 16,40 3,66 5,66 1,74 

ПНУ150×60 150 60 2,5 6,71 5,05 257 214,78 28,64 20,21 4,52 5,66 1,74 

ПНУ150×60 150 60 3,0 7,99 5,96 253 255,80 34,11 23,91 5,37 5,66 1,73 

ПС150×60 150 60 1,0 3,10 2,37 302 112,04 14,94 16,42 4,04 6,01 2,30 

ПС150×60 150 60 1,2 3,72 2,83 300 134,30 17,91 19,52 4,81 6,01 2,29 

ПС150×60 150 60 1,5 4,65 3,51 298 167,59 22,35 24,07 5,93 6,00 2,28 

ПС150×60 150 60 2,0 6,20 4,62 294 222,82 29,71 31,36 7,73 5,99 2,25 

ПС150×60 150 60 2,5 7,75 5,69 290 277,71 37,03 38,30 9,45 5,99 2,22 

ПС150×60 150 60 3,0 9,30 6,74 286 332,25 44,30 44,90 11,08 5,98 2,20 

ПН150×60 150 60 1,0 2,70 2,09 266 95,63 12,75 9,40 2,04 5,95 1,87 

ПН150×60 150 60 1,2 3,24 2,50 265 114,75 15,30 11,24 2,44 5,95 1,86 

ПН150×60 150 60 1,5 4,05 3,11 264 143,44 19,13 13,97 3,05 5,95 1,86 

ПН150×60 150 60 2,0 5,40 4,11 262 191,26 25,50 18,44 4,05 5,95 1,85 

ПН150×60 150 60 2,5 6,75 5,10 260 239,08 31,88 22,83 5,04 5,95 1,84 

ПН150×60 150 60 3,0 8,10 6,08 258 286,90 38,25 27,13 6,03 5,95 1,83 
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8.3 Профили с номинальной высотой 200 мм 

 
Таблица 3.5 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 200 мм 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ200×70 200 70 1,0 3,82 2,98 379 0,78 137,5 7,5 20,6 3,0 13,32 5,16 

ПСУ200×70 200 70 1,2 4,57 3,56 378 1,11 196,6 10,9 29,4 4,3 13,33 5,15 

ПСУ200×70 200 70 1,5 5,69 4,42 375 1,69 302,0 17,0 44,9 6,6 13,36 5,15 

ПСУ200×70 200 70 2,0 7,53 5,83 371 2,87 516,6 29,5 76,4 11,4 13,42 5,16 

ПСУ200×70 200 70 2,5 9,33 7,21 367 4,22 1266,1 81,1 206,8 32,7 17,32 7,00 

ПСУ200×70 200 70 3,0 11,11 8,56 363 5,68 1603,1 102,5 262,5 41,8 16,79 6,80 

ПНУ200×70 200 70 1,0 3,44 2,66 339 0,78 30,0 1,5 4,0 0,6 6,22 2,27 

ПНУ200×70 200 70 1,2 4,12 3,18 338 1,11 49,8 2,6 6,5 0,9 6,71 2,43 

ПНУ200×70 200 70 1,5 5,13 3,95 335 1,69 90,6 4,7 11,7 1,7 7,32 2,63 

ПНУ200×70 200 70 2,0 6,81 5,20 331 2,87 190,6 10,0 24,7 3,6 8,15 2,94 

ПНУ200×70 200 70 2,5 8,46 6,42 327 4,22 328,6 17,5 43,6 6,4 8,82 3,21 

ПНУ200×70 200 70 3,0 10,09 7,61 323 5,68 496,7 26,8 68,9 10,1 9,35 3,48 

ПС200×70 200 70 1,0 3,80 2,92 372 0,78 39,6 4,0 20,5 3,0 7,14 5,15 

ПС200×70 200 70 1,2 4,56 3,49 370 1,11 57,8 5,8 29,2 4,3 7,22 5,14 

ПС200×70 200 70 1,5 5,70 4,33 368 1,69 90,9 9,1 44,4 6,6 7,33 5,12 

ПС200×70 200 70 2,0 7,60 5,71 364 2,87 159,6 16,1 74,9 11,3 7,46 5,11 

ПС200×70 200 70 2,5 9,50 7,07 360 6,91 476,3 48,7 210,4 33,0 8,30 5,52 

ПС200×70 200 70 3,0 11,40 8,38 356 9,01 591,9 60,8 262,5 41,8 8,10 5,40 

ПН200×70 200 70 1,0 3,40 2,64 336 0,81 7,7 0,8 4,0 0,6 3,10 2,23 

ПН200×70 200 70 1,2 4,08 3,16 335 1,16 12,8 1,3 6,5 0,9 3,33 2,38 

ПН200×70 200 70 1,5 5,10 3,93 334 1,79 23,6 2,4 11,8 1,7 3,64 2,57 

ПН200×70 200 70 2,0 6,80 5,21 332 3,07 50,6 5,1 24,9 3,6 4,06 2,85 

ПН200×70 200 

 
70 2,5 8,50 6,48 330 4,58 88,6 8,9 43,8 6,4 4,40 3,09 

ПН200×70 200 70 3,0 10,20 7,72 328 6,23 135,4 13,6 69,0 10,1 4,66 3,33 
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Таблица 3.6 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 200 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ200×70 200 70 1,0 3,82 2,98 379 209,52 20,95 24,21 4,94 7,40 2,52 

ПСУ200×70 200 70 1,2 4,57 3,56 378 250,54 25,05 28,78 5,87 7,40 2,51 

ПСУ200×70 200 70 1,5 5,69 4,42 375 311,52 31,15 35,45 7,24 7,40 2,50 

ПСУ200×70 200 70 2,0 7,53 5,83 371 411,70 41,17 46,13 9,43 7,40 2,48 

ПСУ200×70 200 70 2,5 9,33 7,21 367 510,07 51,01 56,28 11,51 7,39 2,46 

ПСУ200×70 200 70 3,0 11,11 8,56 363 606,64 60,66 65,90 13,49 7,39 2,44 

ПНУ200×70 200 70 1,0 3,44 2,66 339 178,63 17,86 14,47 2,66 7,20 2,05 

ПНУ200×70 200 70 1,2 4,12 3,18 338 216,79 21,68 16,78 3,10 7,25 2,02 

ПНУ200×70 200 70 1,5 5,13 3,95 335 269,99 27,00 20,82 3,86 7,25 2,01 

ПНУ200×70 200 70 2,0 6,81 5,20 331 357,77 35,78 27,43 5,10 7,25 2,01 

ПНУ200×70 200 70 2,5 8,46 6,42 327 444,47 44,45 33,88 6,32 7,25 2,00 

ПНУ200×70 200 70 3,0 10,09 7,61 323 530,09 53,01 40,17 7,52 7,25 2,00 

ПС200×70 200 70 1,0 3,80 2,92 372 237,91 23,79 25,78 5,20 7,91 2,60 

ПС200×70 200 70 1,2 4,56 3,49 370 285,17 28,52 30,69 6,19 7,91 2,59 

ПС200×70 200 70 1,5 5,70 4,33 368 355,87 35,59 37,89 7,64 7,90 2,58 

ПС200×70 200 70 2,0 7,60 5,71 364 473,16 47,32 49,48 9,99 7,89 2,55 

ПС200×70 200 70 2,5 9,50 7,07 360 589,77 58,98 60,58 12,25 7,88 2,53 

ПС200×70 200 70 3,0 11,40 8,38 356 705,67 70,57 71,20 14,41 7,87 2,50 

ПН200×70 200 70 1,0 3,40 2,64 336 206,67 20,67 15,52 2,82 7,80 2,14 

ПН200×70 200 70 1,2 4,08 3,16 335 248,00 24,80 18,56 3,38 7,80 2,13 

ПН200×70 200 70 1,5 5,10 3,93 334 310,00 31,00 23,08 4,22 7,80 2,13 

ПН200×70 200 70 2,0 6,80 5,21 332 413,34 41,33 30,51 5,61 7,80 2,12 

ПН200×70 200 70 2,5 8,50 6,48 330 516,68 51,67 37,81 6,99 7,80 2,11 

ПН200×70 200 70 3,0 10,20 7,72 328 620,03 62,00 45,00 8,36 7,80 2,10 
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8.4 Профили с номинальной высотой 250 мм 

 

 
 
Таблица 3.7 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 250 мм 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ250×80 250 80 1,5 6,74 5,23 444 1,74 33,4 3,9 10,3 2,2 6,77 3,76 

ПСУ250×80 250 80 2,0 8,93 6,91 440 2,97 47,4 5,5 14,3 3,1 6,80 3,74 

ПСУ250×80 250 80 2,5 11,08 8,56 436 4,43 113,3 15,0 34,8 8,3 8,61 4,77 

ПСУ250×80 250 80 3,0 13,21 10,18 432 6,05 171,0 22,4 49,3 12,0 8,33 4,47 

ПНУ250×80 250 80 1,5 6,18 4,76 404 1,74 224,8 29,1 64,6 15,8 8,12 4,35 

ПНУ250×80 250 80 2,0 8,21 6,28 400 2,97 265,1 33,6 81,4 19,9 7,90 4,38 

ПНУ250×80 250 80 2,5 10,21 7,78 396 4,43 9,6 1,0 2,6 0,5 3,62 1,87 

ПНУ250×80 250 80 3,0 12,19 9,24 392 6,05 15,9 1,7 4,1 0,8 3,94 2,01 

ПС250×80 250 80 1,5 6,75 5,16 438 1,74 28,2 3,0 7,2 1,5 4,30 2,18 

ПС250×80 250 80 2,0 9,00 6,81 434 2,97 56,1 6,0 14,6 3,1 4,77 2,44 

ПС250×80 250 80 2,5 11,25 8,44 430 4,43 89,5 9,7 24,6 5,2 5,12 2,69 

ПС250×80 250 80 3,0 13,50 10,03 426 6,05 121,4 13,2 37,2 8,0 5,34 2,96 

ПН250×80 250 80 1,5 6,15 4,76 404 1,82 6,4 1,6 10,0 2,1 2,96 3,70 

ПН250×80 250 80 2,0 8,20 6,31 402 3,16 9,8 2,4 13,6 3,0 3,10 3,64 

ПН250×80 250 80 2,5 10,25 7,85 400 4,76 31,0 7,6 35,0 8,3 3,43 3,65 

ПН250×80 250 80 3,0 12,30 9,37 398 6,57 47,5 11,4 46,1 11,5 3,42 3,37 
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Таблица 3.8 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 250 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ250×80 250 80 1,5 6,74 5,23 444 543,06 43,44 53,09 9,15 8,98 2,81 

ПСУ250×80 250 80 2,0 8,93 6,91 440 718,46 57,48 69,29 11,95 8,97 2,79 

ПСУ250×80 250 80 2,5 11,08 8,56 436 891,07 71,29 84,77 14,64 8,97 2,77 

ПСУ250×80 250 80 3,0 13,21 10,18 432 1060,91 84,87 99,56 17,20 8,96 2,75 

ПНУ250×80 250 80 1,5 6,18 4,76 404 473,61 37,89 32,87 5,22 8,75 2,31 

ПНУ250×80 250 80 2,0 8,21 6,28 400 628,38 50,27 43,38 6,91 8,75 2,30 

ПНУ250×80 250 80 2,5 10,21 7,78 396 781,62 62,53 53,68 8,58 8,75 2,29 

ПНУ250×80 250 80 3,0 12,19 9,24 392 933,35 74,67 63,77 10,22 8,75 2,29 

ПС250×80 250 80 1,5 6,75 5,16 438 644,83 51,59 55,68 9,53 9,77 2,87 

ПС250×80 250 80 2,0 9,00 6,81 434 857,50 68,60 72,86 12,49 9,76 2,85 

ПС250×80 250 80 2,5 11,25 8,44 430 1069,01 85,52 89,39 15,34 9,75 2,82 

ПС250×80 250 80 3,0 13,50 10,03 426 1279,34 102,35 105,26 18,09 9,73 2,79 

ПН250×80 250 80 1,5 6,15 4,76 404 570,32 45,63 35,36 5,57 9,63 2,40 

ПН250×80 250 80 2,0 8,20 6,31 402 760,43 60,83 46,79 7,41 9,63 2,39 

ПН250×80 250 80 2,5 10,25 7,85 400 950,54 76,04 58,05 9,23 9,63 2,38 

ПН250×80 250 80 3,0 12,30 9,37 398 1140,66 91,25 69,14 11,05 9,63 2,37 
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8.5 Профили с номинальной высотой 300 мм 

 

 
 
 
Таблица 3.9 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 300 мм 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ300×80 300 80 1,5 7,49 5,82 494 1,75 629,7 23,0 53,1 6,7 18,99 5,52 

ПСУ300×80 300 80 2,0 9,93 7,70 490 3,00 1090,9 40,5 91,9 11,8 19,08 5,54 

ПСУ300×80 300 80 2,5 12,33 9,54 486 4,48 1646,8 61,8 139,8 18,0 19,17 5,59 

ПСУ300×80 300 80 3,0 14,71 11,36 482 6,13 2272,8 86,1 196,3 25,4 19,25 5,66 

ПСУ300×80 300 80 3,5 17,05 13,14 478 7,90 2939,0 112,0 261,4 33,9 19,29 5,75 

ПНУ300×80 300 80 1,5 6,93 5,35 454 1,75 179,5 6,2 13,6 1,7 10,14 2,79 

ПНУ300×80 300 80 2,0 9,21 7,07 450 3,00 385,3 13,4 29,0 3,7 11,34 3,11 

ПНУ300×80 300 80 2,5 11,46 8,76 446 4,48 678,3 23,8 51,7 6,5 12,31 3,40 

ПНУ300×80 300 80 3,0 13,69 10,42 442 6,13 1052,4 37,4 82,6 10,5 13,10 3,67 

ПНУ300×80 300 80 3,5 15,90 12,04 438 7,90 1490,0 53,4 122,3 15,6 13,74 3,93 

ПС300×80 300 80 1,5 7,50 5,75 488 1,75 205,9 13,0 53,0 6,7 10,86 5,51 

ПС300×80 300 80 2,0 10,00 7,60 484 3,00 358,3 22,9 91,6 11,7 10,94 5,53 

ПС300×80 300 80 2,5 12,50 9,42 480 4,48 542,7 34,9 138,8 17,9 11,01 5,57 

ПС300×80 300 80 3,0 15,00 11,21 476 6,13 749,4 48,5 193,9 25,2 11,05 5,62 

ПС300×80 300 80 3,5 17,50 12,97 472 7,90 966,1 62,8 256,8 33,6 11,06 5,70 

ПН300×80 300 80 1,5 6,90 5,35 454 1,83 61,4 3,5 13,3 1,7 5,79 2,69 

ПН300×80 300 80 2,0 9,20 7,10 452 3,19 133,7 7,7 28,4 3,6 6,48 2,98 

ПН300×80 300 80 2,5 11,50 8,83 450 4,82 239,2 13,8 50,8 6,4 7,04 3,24 

ПН300×80 300 80 3,0 13,80 10,55 448 6,68 376,2 21,7 81,4 10,3 7,51 3,49 

ПН300×80 300 80 3,5 16,10 12,25 446 8,68 537,9 31,0 120,9 15,3 7,87 3,73 
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Таблица 3.10 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 300 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ300×80 300 80 1,5 7,49 5,82 494 795,82 53,05 56,26 9,35 10,31 2,74 

ПСУ300×80 300 80 2,0 9,93 7,70 490 1053,33 70,22 73,45 12,22 10,30 2,72 

ПСУ300×80 300 80 2,5 12,33 9,54 486 1306,99 87,13 89,89 14,98 10,29 2,70 

ПСУ300×80 300 80 3,0 14,71 11,36 482 1556,82 103,79 105,62 17,61 10,29 2,68 

ПСУ300×80 300 80 3,5 17,05 13,14 478 1802,86 120,19 120,64 20,13 10,28 2,66 

ПНУ300×80 300 80 1,5 6,93 5,35 454 690,57 46,04 34,82 5,38 9,98 2,24 

ПНУ300×80 300 80 2,0 9,21 7,07 450 922,50 61,50 45,58 7,07 10,01 2,23 

ПНУ300×80 300 80 2,5 11,46 8,76 446 1148,16 76,54 56,42 8,78 10,01 2,22 

ПНУ300×80 300 80 3,0 13,69 10,42 442 1371,88 91,46 67,05 10,46 10,01 2,21 

ПНУ300×80 300 80 3,5 15,90 12,04 438 1593,66 106,24 77,48 12,12 10,01 2,21 

ПС300×80 300 80 1,5 7,50 5,75 488 987,61 65,84 58,53 9,69 11,48 2,79 

ПС300×80 300 80 2,0 10,00 7,60 484 1313,35 87,56 76,57 12,70 11,46 2,77 

ПС300×80 300 80 2,5 12,50 9,42 480 1637,32 109,15 93,91 15,60 11,44 2,74 

ПС300×80 300 80 3,0 15,00 11,21 476 1959,51 130,63 110,57 18,41 11,43 2,72 

ПС300×80 300 80 3,5 17,50 12,97 472 2279,89 151,99 126,56 21,12 11,41 2,69 

ПН300×80 300 80 1,5 6,90 5,35 454 877,50 58,50 36,94 5,67 11,28 2,31 

ПН300×80 300 80 2,0 9,20 7,10 452 1170,01 78,00 48,87 7,54 11,28 2,30 

ПН300×80 300 80 2,5 11,50 8,83 450 1462,52 97,50 60,62 9,40 11,28 2,30 

ПН300×80 300 80 3,0 13,80 10,55 448 1755,04 117,00 72,20 11,26 11,28 2,29 

ПН300×80 300 80 3,5 16,10 12,25 446 2047,56 136,50 83,61 13,10 11,28 2,28 
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8.6 Профили с номинальной высотой 350 мм 
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Таблица 3.11 – Расчетные справочные величины геометрических характеристик редуцированного 
сечения гнутых профилей с номинальной высотой 350 мм 

Обозначение 
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см2 Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ350×80 350 80 1,5 8,24 6,41 544 1,75 855,6 26,4 51,8 6,6 22,09 5,44 

ПСУ350×80 350 80 2,0 10,93 8,48 540 3,01 1485,7 46,6 90,0 11,5 22,21 5,47 

ПСУ350×80 350 80 2,5 13,58 10,52 536 4,51 2246,8 71,3 137,3 17,6 22,31 5,51 

ПСУ350×80 350 80 3,0 16,21 12,54 532 6,19 3105,9 99,5 193,5 24,9 22,39 5,59 

ПСУ350×80 350 80 3,5 18,80 14,51 528 7,99 4022,9 129,7 258,6 33,4 22,43 5,69 

ПСУ350×100 350 100 1,5 8,84 6,88 584 1,79 777,1 23,8 74,4 7,5 20,83 6,45 

ПСУ350×100 350 100 2,0 11,73 9,11 580 3,11 1360,6 42,3 130,0 13,2 20,93 6,47 

ПСУ350×100 350 100 2,5 14,58 11,31 576 4,70 2079,1 65,4 198,8 20,2 21,03 6,50 

ПСУ350×100 350 100 3,0 17,41 13,48 572 6,53 2912,5 92,4 280,2 28,6 21,13 6,55 

ПСУ350×100 350 100 3,5 20,20 15,61 568 8,53 3837,3 122,7 374,1 38,3 21,21 6,62 

ПНУ350×80 350 80 1,5 7,68 5,94 504 1,75 238,6 7,0 13,2 1,7 11,67 2,75 

ПНУ350×80 350 80 2,0 10,21 7,85 500 3,01 515,3 15,3 28,2 3,6 13,08 3,06 

ПНУ350×80 350 80 2,5 12,71 9,74 496 4,51 910,3 27,2 50,5 6,4 14,20 3,34 

ПНУ350×80 350 80 3,0 15,19 11,59 492 6,19 1417,0 42,8 80,9 10,2 15,12 3,61 

ПНУ350×80 350 80 3,5 17,65 13,42 488 7,99 2012,6 61,4 120,2 15,3 15,87 3,88 

ПНУ350×100 350 100 1,5 8,28 6,41 544 1,79 215,4 6,3 18,9 1,9 10,97 3,25 

ПНУ350×100 350 100 2,0 11,01 8,48 540 3,11 466,9 13,8 40,5 4,1 12,26 3,61 

ПНУ350×100 350 100 2,5 13,71 10,52 536 4,70 836,5 24,9 72,6 7,3 13,34 3,93 

ПНУ350×100 350 100 3,0 16,39 12,54 532 6,53 1326,6 39,9 116,3 11,7 14,26 4,22 

ПНУ350×100 350 100 3,5 19,05 14,51 528 8,53 1930,1 58,6 172,8 17,5 15,04 4,50 

ПС350×80 350 80 1,5 8,25 6,33 538 1,75 282,7 15,0 51,7 6,6 12,70 5,43 

ПС350×80 350 80 2,0 11,00 8,38 534 3,01 490,1 26,4 89,8 11,4 12,75 5,46 

ПС350×80 350 80 2,5 13,75 10,40 530 4,51 741,2 40,4 136,6 17,5 12,81 5,50 

ПС350×80 350 80 3,0 16,50 12,39 526 6,19 1023,5 56,1 191,9 24,8 12,85 5,57 

ПС350×80 350 80 3,5 19,25 14,34 522 7,99 1321,1 72,8 255,5 33,2 12,86 5,65 

ПС350×100 350 100 1,5 8,85 6,81 578 1,79 252,4 13,4 74,4 7,5 11,87 6,45 

ПС350×100 350 100 2,0 11,80 9,01 574 3,11 440,3 23,8 129,9 13,2 11,91 6,47 

ПС350×100 350 100 2,5 14,75 11,19 570 4,70 672,5 36,7 198,3 20,2 11,96 6,50 

ПС350×100 350 100 3,0 17,70 13,33 566 6,53 942,0 51,8 279,0 28,5 12,01 6,54 

ПС350×100 350 100 3,5 20,65 15,44 562 8,53 1239,7 68,5 371,5 38,1 12,06 6,60 

ПН350×80 350 80 1,5 7,65 5,93 504 61,4 13,3 1,7 5,79 2,69 1,5 1,83 

ПН350×80 350 80 2,0 10,20 7,88 502 133,7 28,4 3,6 6,48 2,98 2,0 3,19 

ПН350×80 350 80 2,5 12,75 9,81 500 239,2 50,8 6,4 7,04 3,24 2,5 4,82 

ПН350×80 350 80 3,0 15,30 11,73 498 376,2 81,4 10,3 7,51 3,49 3,0 6,68 

ПН350×80 350 80 3,5 17,85 13,63 496 537,9 120,9 15,3 7,87 3,73 3,5 8,68 

ПН350×100 350 100 1,5 8,25 6,41 544 54,8 19,0 1,9 5,43 3,19 1,5 1,86 

ПН350×100 350 100 2,0 11,00 8,51 542 120,5 40,7 4,1 6,08 3,53 2,0 3,27 

ПН350×100 350 100 2,5 13,75 10,60 540 218,7 72,9 7,3 6,62 3,82 2,5 4,99 

ПН350×100 350 100 3,0 16,50 12,67 538 350,9 116,9 11,8 7,09 4,09 3,0 6,99 

ПН350×100 350 100 3,5 19,25 14,73 536 515,6 173,6 17,5 7,48 4,34 3,5 9,21 
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Таблица 3.12 – Справочные величины геометрических характеристик полного сечения гнутых 
профилей с номинальной высотой 350 мм 
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Iх, см4 Wx, см3 Iу, см4 Wу, см3 rх, см rу, см 

ПСУ350×80 350 80 1,5 8,24 6,41 544 1122,51 64,14 56,93 9,26 11,67 2,63 

ПСУ350×80 350 80 2,0 10,93 8,48 540 1486,12 84,92 74,32 12,10 11,66 2,61 

ПСУ350×80 350 80 2,5 13,58 10,52 536 1844,49 105,40 90,97 14,81 11,65 2,59 

ПСУ350×80 350 80 3,0 16,21 12,54 532 2197,63 125,58 106,88 17,42 11,64 2,57 

ПСУ350×80 350 80 3,5 18,80 14,51 528 2545,57 145,46 122,08 19,91 11,63 2,55 

ПСУ350×100 350 100 1,5 8,84 6,88 584 1304,69 74,55 99,31 13,17 12,15 3,35 

ПСУ350×100 350 100 2,0 11,73 9,11 580 1728,33 98,76 130,10 17,27 12,14 3,33 

ПСУ350×100 350 100 2,5 14,58 11,31 576 2146,38 122,65 159,77 21,22 12,13 3,31 

ПСУ350×100 350 100 3,0 17,41 13,48 572 2558,86 146,22 188,36 25,02 12,12 3,29 

ПСУ350×100 350 100 3,5 20,20 15,61 568 2965,80 169,47 215,89 28,69 12,12 3,27 

ПНУ350×80 350 80 1,5 7,68 5,94 504 957,11 54,69 36,13 5,47 11,16 2,17 

ПНУ350×80 350 80 2,0 10,21 7,85 500 1289,91 73,71 47,03 7,16 11,24 2,15 

ПНУ350×80 350 80 2,5 12,71 9,74 496 1606,04 91,77 58,24 8,88 11,24 2,14 

ПНУ350×80 350 80 3,0 15,19 11,59 492 1919,69 109,70 69,23 10,59 11,24 2,14 

ПНУ350×80 350 80 3,5 17,65 13,42 488 2230,86 127,48 80,03 12,27 11,24 2,13 

ПНУ350×100 350 100 1,5 8,28 6,41 544 1153,43 65,91 67,05 8,34 11,80 2,85 

ПНУ350×100 350 100 2,0 11,01 8,48 540 1532,12 87,55 88,70 11,06 11,80 2,84 

ПНУ350×100 350 100 2,5 13,71 10,52 536 1907,94 109,03 109,99 13,74 11,80 2,83 

ПНУ350×100 350 100 3,0 16,39 12,54 532 2280,92 130,34 130,95 16,40 11,80 2,83 

ПНУ350×100 350 100 3,5 19,05 14,51 528 2651,09 151,49 151,58 19,02 11,80 2,82 

ПС350×80 350 80 1,5 8,25 6,33 538 1423,58 81,35 60,86 9,80 13,14 2,72 

ПС350×80 350 80 2,0 11,00 8,38 534 1893,19 108,18 79,61 12,86 13,12 2,69 

ПС350×80 350 80 2,5 13,75 10,40 530 2360,32 134,88 97,62 15,81 13,10 2,66 

ПС350×80 350 80 3,0 16,50 12,39 526 2824,92 161,42 114,91 18,65 13,08 2,64 

ПС350×80 350 80 3,5 19,25 14,34 522 3286,99 187,83 131,51 21,40 13,07 2,61 

ПС350×100 350 100 1,5 8,85 6,81 578 1607,33 91,85 105,10 13,84 13,48 3,45 

ПС350×100 350 100 2,0 11,80 9,01 574 2138,19 122,18 137,94 18,19 13,46 3,42 

ПС350×100 350 100 2,5 14,75 11,19 570 2666,57 152,38 169,73 22,42 13,45 3,39 

ПС350×100 350 100 3,0 17,70 13,33 566 3192,43 182,42 200,48 26,52 13,43 3,37 

ПС350×100 350 100 3,5 20,65 15,44 562 3715,76 212,33 230,21 30,50 13,41 3,34 

ПН350×80 350 80 1,5 7,65 5,93 504 1270,94 72,63 38,20 5,75 12,89 2,23 

ПН350×80 350 80 2,0 10,20 7,88 502 1694,59 96,83 50,54 7,65 12,89 2,23 

ПН350×80 350 80 2,5 12,75 9,81 500 2118,25 121,04 62,69 9,54 12,89 2,22 

ПН350×80 350 80 3,0 15,30 11,73 498 2541,91 145,25 74,67 11,42 12,89 2,21 

ПН350×80 350 80 3,5 17,85 13,63 496 2965,58 169,46 86,47 13,29 12,89 2,20 

ПН350×100 350 100 1,5 8,25 6,41 544 1454,69 83,13 71,33 8,82 13,28 2,94 

ПН350×100 350 100 2,0 11,00 8,51 542 1939,60 110,83 94,52 11,73 13,28 2,93 

ПН350×100 350 100 2,5 13,75 10,60 540 2424,51 138,54 117,42 14,64 13,28 2,92 

ПН350×100 350 100 3,0 16,50 12,67 538 2909,42 166,25 140,04 17,53 13,28 2,91 

ПН350×100 350 100 3,5 19,25 14,73 536 3394,34 193,96 162,40 20,40 13,28 2,90 
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9 СТАНДАРТНЫЕ МЕЖОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ 

 

Высота профиля Межосевое расстояние А, мм Диаметр отверстий D, мм 

для всех типов 40 18 

для всех типов 60 18 

для всех типов 90 18 

для всех типов произвольное от 110 до 320 18 
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Приложение 1 

Таблица П1 – Полный перечень профилей высотой 100 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

100 

50 

ПСУ100×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×50 1,0-3,0 - 15  

ПН100×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ100×55 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×55 1,0-3,0 - 15  

ПН100×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ100×60 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×60 1,0-3,0 - 15  

ПН100×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ100×65 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×65 1,0-3,0 - 15  

ПН100×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ100×70 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×70 1,0-3,0 - 15  

ПН100×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ100×75 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×75 1,0-3,0 - 15  

ПН100×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ100×80 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×80 1,0-3,0 - 15  

ПН100×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ100×85 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×85 1,0-3,0 - 15  

ПН100×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ100×90 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×90 1,0-3,0 - 15  

ПН100×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×90 1,0-3,0 10\62 - 
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Продолжение таблицы П1 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

100 

95 

ПСУ100×95 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×95 1,0-3,0 - 15  

ПН100×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ100×100 1,0-3,0 10\62 15  

ПС100×100 1,0-3,0 - 15  

ПН100×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ100×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П2 – Полный перечень профилей высотой 110 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

110 

50 

ПСУ110×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×50 1,0-3,0 - 15  

ПН110×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ110×55 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×55 1,0-3,0 - 15  

ПН110×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ110×60 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×60 1,0-3,0 - 15  

ПН110×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ110×65 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×65 1,0-3,0 - 15  

ПН110×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ110×70 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×70 1,0-3,0 - 15  

ПН110×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ110×75 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×75 1,0-3,0 - 15  

ПН110×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ110×80 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×80 1,0-3,0 - 15  

ПН110×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ110×85 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×85 1,0-3,0 - 15  

ПН110×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ110×90 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×90 1,0-3,0 - 15  

ПН110×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П2 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

110 

95 

ПСУ110×95 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×95 1,0-3,0 - 15  

ПН110×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ110×100 1,0-3,0 10\62 15  

ПС110×100 1,0-3,0 - 15  

ПН110×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ110×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П3 – Полный перечень профилей высотой 120 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

120 

50 

ПСУ120×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×50 1,0-3,0 - 15  

ПН120×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ120×55 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×55 1,0-3,0 - 15  

ПН120×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ120×60 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×60 1,0-3,0 - 15  

ПН120×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ120×65 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×65 1,0-3,0 - 15  

ПН120×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ120×70 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×70 1,0-3,0 - 15  

ПН120×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ120×75 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×75 1,0-3,0 - 15  

ПН120×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ120×80 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×80 1,0-3,0 - 15  

ПН120×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ120×85 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×85 1,0-3,0 - 15  

ПН120×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ120×90 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×90 1,0-3,0 - 15  

ПН120×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П3 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

120 

95 

ПСУ120×95 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×95 1,0-3,0 - 15  

ПН120×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ120×100 1,0-3,0 10\62 15  

ПС120×100 1,0-3,0 - 15  

ПН120×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ120×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П4 – Полный перечень профилей высотой 130 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

130 

50 

ПСУ130×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×50 1,0-3,0 - 15  

ПН130×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ130×55 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×55 1,0-3,0 - 15  

ПН130×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ130×60 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×60 1,0-3,0 - 15  

ПН130×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ130×65 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×65 1,0-3,0 - 15  

ПН130×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ130×70 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×70 1,0-3,0 - 15  

ПН130×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ130×75 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×75 1,0-3,0 - 15  

ПН130×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ130×80 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×80 1,0-3,0 - 15  

ПН130×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ130×85 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×85 1,0-3,0 - 15  

ПН130×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ130×90 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×90 1,0-3,0 - 15  

ПН130×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П4 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

130 

95 

ПСУ130×95 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×95 1,0-3,0 - 15  

ПН130×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ130×100 1,0-3,0 10\62 15  

ПС130×100 1,0-3,0 - 15  

ПН130×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ130×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П5 – Полный перечень профилей высотой 140 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

140 

50 

ПСУ140×50 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×50 1,0-3,0 - 15  

ПН140×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ140×55 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×55 1,0-3,0 - 15  

ПН140×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ140×60 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×60 1,0-3,0 - 15  

ПН140×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ140×65 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×65 1,0-3,0 - 15  

ПН140×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ140×70 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×70 1,0-3,0 - 15  

ПН140×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ140×75 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×75 1,0-3,0 - 15  

ПН140×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ140×80 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×80 1,0-3,0 - 15  

ПН140×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ140×85 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×85 1,0-3,0 - 15  

ПН140×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ140×90 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×90 1,0-3,0 - 15  

ПН140×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П5 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

140 

95 

ПСУ140×95 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×95 1,0-3,0 - 15  

ПН140×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ140×100 1,0-3,0 10\62 15  

ПС140×100 1,0-3,0 - 15  

ПН140×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ140×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П6 – Полный перечень профилей высотой 150 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

150 

50 

ПСУ150×50 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×50 1,0-3,0 - 20  

ПН150×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ150×55 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×55 1,0-3,0 - 20  

ПН150×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ150×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×60 1,0-3,0 - 20  

ПН150×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ150×65 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×65 1,0-3,0 - 20  

ПН150×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ150×70 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×70 1,0-3,0 - 20  

ПН150×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ150×75 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×75 1,0-3,0 - 20  

ПН150×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ150×80 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×80 1,0-3,0 - 20  

ПН150×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ150×85 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×85 1,0-3,0 - 20  

ПН150×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ150×90 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×90 1,0-3,0 - 20  

ПН150×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П6 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

150 

95 

ПСУ150×95 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×95 1,0-3,0 - 20  

ПН150×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ150×100 1,0-3,0 10\62 20  

ПС150×100 1,0-3,0 - 20  

ПН150×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ150×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П7 – Полный перечень профилей высотой 160 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

160 

50 

ПСУ160×50 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×50 1,0-3,0 - 20  

ПН160×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ160×55 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×55 1,0-3,0 - 20  

ПН160×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ160×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×60 1,0-3,0 - 20  

ПН160×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ160×65 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×65 1,0-3,0 - 20  

ПН160×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ160×70 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×70 1,0-3,0 - 20  

ПН160×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ160×75 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×75 1,0-3,0 - 20  

ПН160×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ160×80 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×80 1,0-3,0 - 20  

ПН160×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ160×85 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×85 1,0-3,0 - 20  

ПН160×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ160×90 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×90 1,0-3,0 - 20  

ПН160×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П7 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

160 

95 

ПСУ160×95 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×95 1,0-3,0 - 20  

ПН160×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ160×100 1,0-3,0 10\62 20  

ПС160×100 1,0-3,0 - 20  

ПН160×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ160×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П8 – Полный перечень профилей высотой 170 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

170 

50 

ПСУ170×50 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×50 1,0-3,0 - 20  

ПН170×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ170×55 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×55 1,0-3,0 - 20  

ПН170×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ170×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×60 1,0-3,0 - 20  

ПН170×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ170×65 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×65 1,0-3,0 - 20  

ПН170×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ170×70 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×70 1,0-3,0 - 20  

ПН170×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ170×75 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×75 1,0-3,0 - 20  

ПН170×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ170×80 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×80 1,0-3,0 - 20  

ПН170×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ170×85 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×85 1,0-3,0 - 20  

ПН170×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ170×90 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×90 1,0-3,0 - 20  

ПН170×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П8 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

170 

95 

ПСУ170×95 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×95 1,0-3,0 - 20  

ПН170×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ170×100 1,0-3,0 10\62 20  

ПС170×100 1,0-3,0 - 20  

ПН170×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ170×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П9 – Полный перечень профилей высотой 180 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

180 

50 

ПСУ180×50 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×50 1,0-3,0 - 20  

ПН180×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ180×55 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×55 1,0-3,0 - 20  

ПН180×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ180×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×60 1,0-3,0 - 20  

ПН180×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ180×65 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×65 1,0-3,0 - 20  

ПН180×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ180×70 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×70 1,0-3,0 - 20  

ПН180×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ180×75 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×75 1,0-3,0 - 20  

ПН180×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ180×80 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×80 1,0-3,0 - 20  

ПН180×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ180×85 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×85 1,0-3,0 - 20  

ПН180×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ180×90 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×90 1,0-3,0 - 20  

ПН180×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П9 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

180 

95 

ПСУ180×95 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×95 1,0-3,0 - 20  

ПН180×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ180×100 1,0-3,0 10\62 20  

ПС180×100 1,0-3,0 - 20  

ПН180×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ180×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П11 – Полный перечень профилей высотой 190 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

190 

50 

ПСУ190×50 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×50 1,0-3,0 - 20  

ПН190×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×50 1,0-3,0 10\62 -  

55 

ПСУ190×55 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×55 1,0-3,0 - 20  

ПН190×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×55 1,0-3,0 10\62 -  

60 

ПСУ190×60 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×60 1,0-3,0 - 20  

ПН190×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×60 1,0-3,0 10\62 -  

65 

ПСУ190×65 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×65 1,0-3,0 - 20  

ПН190×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×65 1,0-3,0 10\62 -  

70 

ПСУ190×70 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×70 1,0-3,0 - 20  

ПН190×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×70 1,0-3,0 10\62 -  

75 

ПСУ190×75 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×75 1,0-3,0 - 20  

ПН190×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×75 1,0-3,0 10\62 -  

80 

ПСУ190×80 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×80 1,0-3,0 - 20  

ПН190×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×80 1,0-3,0 10\62 -  

85 

ПСУ190×85 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×85 1,0-3,0 - 20  

ПН190×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×85 1,0-3,0 10\62 -  

90 

ПСУ190×90 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×90 1,0-3,0 - 20  

ПН190×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×90 1,0-3,0 10\62 -  
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Продолжение таблицы П11 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

190 

95 

ПСУ190×95 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×95 1,0-3,0 - 20  

ПН190×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×95 1,0-3,0 10\62 -  

100 

ПСУ190×100 1,0-3,0 10\62 20  

ПС190×100 1,0-3,0 - 20  

ПН190×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ190×100 1,0-3,0 10\62 -  
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Таблица П12 – Полный перечень профилей высотой 200 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

200 

50 

ПСУ200×50 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×50 1,0-3,0 - 20  

ПН200×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×50 1,0-3,0 10\82 -  

55 

ПСУ200×55 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×55 1,0-3,0 - 20  

ПН200×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×55 1,0-3,0 10\82 -  

60 

ПСУ200×60 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×60 1,0-3,0 - 20  

ПН200×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×60 1,0-3,0 10\82 -  

65 

ПСУ200×65 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×65 1,0-3,0 - 20  

ПН200×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×65 1,0-3,0 10\82 -  

70 

ПСУ200×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×70 1,0-3,0 - 20  

ПН200×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×70 1,0-3,0 10\82 -  

75 

ПСУ200×75 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×75 1,0-3,0 - 20  

ПН200×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×75 1,0-3,0 10\82 -  

80 

ПСУ200×80 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×80 1,0-3,0 - 20  

ПН200×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×80 1,0-3,0 10\82 -  

85 

ПСУ200×85 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×85 1,0-3,0 - 20  

ПН200×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×85 1,0-3,0 10\82 -  

90 

ПСУ200×90 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×90 1,0-3,0 - 20  

ПН200×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×90 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П12 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

200 

95 

ПСУ200×95 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×95 1,0-3,0 - 20  

ПН200×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×95 1,0-3,0 10\82 -  

100 

ПСУ200×100 1,0-3,0 10\82 20  

ПС200×100 1,0-3,0 - 20  

ПН200×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ200×100 1,0-3,0 10\82 -  
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Таблица П13 – Полный перечень профилей высотой 210 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

210 

50 

ПСУ210×50 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×50 1,0-3,0 - 20  

ПН210×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×50 1,0-3,0 10\82 -  

55 

ПСУ210×55 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×55 1,0-3,0 - 20  

ПН210×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×55 1,0-3,0 10\82 -  

60 

ПСУ210×60 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×60 1,0-3,0 - 20  

ПН210×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×60 1,0-3,0 10\82 -  

65 

ПСУ210×65 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×65 1,0-3,0 - 20  

ПН210×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×65 1,0-3,0 10\82 -  

70 

ПСУ210×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×70 1,0-3,0 - 20  

ПН210×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×70 1,0-3,0 10\82 -  

75 

ПСУ210×75 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×75 1,0-3,0 - 20  

ПН210×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×75 1,0-3,0 10\82 -  

80 

ПСУ210×80 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×80 1,0-3,0 - 20  

ПН210×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×80 1,0-3,0 10\82 -  

85 

ПСУ210×85 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×85 1,0-3,0 - 20  

ПН210×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×85 1,0-3,0 10\82 -  

90 

ПСУ210×90 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×90 1,0-3,0 - 20  

ПН210×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×90 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П13 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

210 

95 

ПСУ210×95 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×95 1,0-3,0 - 20  

ПН210×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×95 1,0-3,0 10\82 -  

100 

ПСУ210×100 1,0-3,0 10\82 20  

ПС210×100 1,0-3,0 - 20  

ПН210×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ210×100 1,0-3,0 10\82 -  
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Таблица П14 – Полный перечень профилей высотой 220 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

220 

50 

ПСУ220×50 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×50 1,0-3,0 - 20  

ПН220×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×50 1,0-3,0 10\82 -  

55 

ПСУ220×55 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×55 1,0-3,0 - 20  

ПН220×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×55 1,0-3,0 10\82 -  

60 

ПСУ220×60 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×60 1,0-3,0 - 20  

ПН220×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×60 1,0-3,0 10\82 -  

65 

ПСУ220×65 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×65 1,0-3,0 - 20  

ПН220×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×65 1,0-3,0 10\82 -  

70 

ПСУ220×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×70 1,0-3,0 - 20  

ПН220×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×70 1,0-3,0 10\82 -  

75 

ПСУ220×75 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×75 1,0-3,0 - 20  

ПН220×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×75 1,0-3,0 10\82 -  

80 

ПСУ220×80 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×80 1,0-3,0 - 20  

ПН220×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×80 1,0-3,0 10\82 -  

85 

ПСУ220×85 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×85 1,0-3,0 - 20  

ПН220×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×85 1,0-3,0 10\82 -  

90 

ПСУ220×90 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×90 1,0-3,0 - 20  

ПН220×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×90 1,0-3,0 10\82 -  
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Продолжение таблицы П14 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

220 

95 

ПСУ220×95 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×95 1,0-3,0 - 20  

ПН220×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×95 1,0-3,0 10\82 -  

100 

ПСУ220×100 1,0-3,0 10\82 20  

ПС220×100 1,0-3,0 - 20  

ПН220×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ220×100 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Таблица П15 – Полный перечень профилей высотой 230 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

230 

50 

ПСУ230×50 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×50 1,0-3,0 - 20  

ПН230×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×50 1,0-3,0 10\82 -  

55 

ПСУ230×55 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×55 1,0-3,0 - 20  

ПН230×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×55 1,0-3,0 10\82 -  

60 

ПСУ230×60 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×60 1,0-3,0 - 20  

ПН230×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×60 1,0-3,0 10\82 -  

65 

ПСУ230×65 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×65 1,0-3,0 - 20  

ПН230×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×65 1,0-3,0 10\82 -  

70 

ПСУ230×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×70 1,0-3,0 - 20  

ПН230×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×70 1,0-3,0 10\82 -  

75 

ПСУ230×75 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×75 1,0-3,0 - 20  

ПН230×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×75 1,0-3,0 10\82 -  

80 

ПСУ230×80 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×80 1,0-3,0 - 20  

ПН230×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×80 1,0-3,0 10\82 -  

85 

ПСУ230×85 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×85 1,0-3,0 - 20  

ПН230×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×85 1,0-3,0 10\82 -  

90 

ПСУ230×90 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×90 1,0-3,0 - 20  

ПН230×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×90 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П15 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

230 

95 

ПСУ230×95 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×95 1,0-3,0 - 20  

ПН230×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×95 1,0-3,0 10\82 -  

100 

ПСУ230×100 1,0-3,0 10\82 20  

ПС230×100 1,0-3,0 - 20  

ПН230×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ230×100 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Таблица П16 – Полный перечень профилей высотой 240 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

240 

50 

ПСУ240×50 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×50 1,0-3,0 - 20  

ПН240×50 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×50 1,0-3,0 10\82 -  

55 

ПСУ240×55 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×55 1,0-3,0 - 20  

ПН240×55 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×55 1,0-3,0 10\82 -  

60 

ПСУ240×60 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×60 1,0-3,0 - 20  

ПН240×60 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×60 1,0-3,0 10\82 -  

65 

ПСУ240×65 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×65 1,0-3,0 - 20  

ПН240×65 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×65 1,0-3,0 10\82 -  

70 

ПСУ240×70 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×70 1,0-3,0 - 20  

ПН240×70 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×70 1,0-3,0 10\82 -  

75 

ПСУ240×75 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×75 1,0-3,0 - 20  

ПН240×75 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×75 1,0-3,0 10\82 -  

80 

ПСУ240×80 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×80 1,0-3,0 - 20  

ПН240×80 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×80 1,0-3,0 10\82 -  

85 

ПСУ240×85 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×85 1,0-3,0 - 20  

ПН240×85 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×85 1,0-3,0 10\82 -  

90 

ПСУ240×90 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×90 1,0-3,0 - 20  

ПН240×90 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×90 1,0-3,0 10\82 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П16 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

240 

95 

ПСУ240×95 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×95 1,0-3,0 - 20  

ПН240×95 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×95 1,0-3,0 10\82 -  

100 

ПСУ240×100 1,0-3,0 10\82 20  

ПС240×100 1,0-3,0 - 20  

ПН240×100 1,0-3,0 - -  

ПНУ240×100 1,0-3,0 10\82 -  
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Таблица П17 – Полный перечень профилей высотой 250 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

250 

50 

ПСУ250×50 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×50 1,5-3,0 - 20  

ПН250×50 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×50 1,5-3,0 10\92 -  

55 

ПСУ250×55 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×55 1,5-3,0 - 20  

ПН250×55 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×55 1,5-3,0 10\92 -  

60 

ПСУ250×60 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×60 1,5-3,0 - 20  

ПН250×60 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×60 1,5-3,0 10\92 -  

65 

ПСУ250×65 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×65 1,5-3,0 - 20  

ПН250×65 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×65 1,5-3,0 10\92 -  

70 

ПСУ250×70 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×70 1,5-3,0 - 20  

ПН250×70 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×70 1,5-3,0 10\92 -  

75 

ПСУ250×75 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×75 1,5-3,0 - 20  

ПН250×75 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×75 1,5-3,0 10\92 -  

80 

ПСУ250×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×80 1,5-3,0 - 20  

ПН250×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×80 1,5-3,0 10\92 -  

85 

ПСУ250×85 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×85 1,5-3,0 - 20  

ПН250×85 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×85 1,5-3,0 10\92 -  

90 

ПСУ250×90 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×90 1,5-3,0 - 20  

ПН250×90 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×90 1,5-3,0 10\92 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П17 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

250 

95 

ПСУ250×95 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×95 1,5-3,0 - 20  

ПН250×95 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×95 1,5-3,0 10\92 -  

100 

ПСУ250×100 1,5-3,0 10\92 20  

ПС250×100 1,5-3,0 - 20  

ПН250×100 1,5-3,0 - -  

ПНУ250×100 1,5-3,0 10\92 -  
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Таблица П18 – Полный перечень профилей высотой 260 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

260 

50 

ПСУ260×50 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×50 1,5-3,0 - 20  

ПН260×50 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×50 1,5-3,0 10\92 -  

55 

ПСУ260×55 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×55 1,5-3,0 - 20  

ПН260×55 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×55 1,5-3,0 10\92 -  

60 

ПСУ260×60 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×60 1,5-3,0 - 20  

ПН260×60 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×60 1,5-3,0 10\92 -  

65 

ПСУ260×65 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×65 1,5-3,0 - 20  

ПН260×65 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×65 1,5-3,0 10\92 -  

70 

ПСУ260×70 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×70 1,5-3,0 - 20  

ПН260×70 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×70 1,5-3,0 10\92 -  

75 

ПСУ260×75 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×75 1,5-3,0 - 20  

ПН260×75 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×75 1,5-3,0 10\92 -  

80 

ПСУ260×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×80 1,5-3,0 - 20  

ПН260×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×80 1,5-3,0 10\92 -  

85 

ПСУ260×85 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×85 1,5-3,0 - 20  

ПН260×85 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×85 1,5-3,0 10\92 -  

90 

ПСУ260×90 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×90 1,5-3,0 - 20  

ПН260×90 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×90 1,5-3,0 10\92 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П18 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

260 

95 

ПСУ260×95 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×95 1,5-3,0 - 20  

ПН260×95 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×95 1,5-3,0 10\92 -  

100 

ПСУ260×100 1,5-3,0 10\92 20  

ПС260×100 1,5-3,0 - 20  

ПН260×100 1,5-3,0 - -  

ПНУ260×100 1,5-3,0 10\92 -  
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Таблица П19 – Полный перечень профилей высотой 270 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

270 

50 

ПСУ270×50 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×50 1,5-3,0 - 20  

ПН270×50 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×50 1,5-3,0 10\92 -  

55 

ПСУ270×55 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×55 1,5-3,0 - 20  

ПН270×55 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×55 1,5-3,0 10\92 -  

60 

ПСУ270×60 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×60 1,5-3,0 - 20  

ПН270×60 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×60 1,5-3,0 10\92 -  

65 

ПСУ270×65 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×65 1,5-3,0 - 20  

ПН270×65 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×65 1,5-3,0 10\92 -  

70 

ПСУ270×70 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×70 1,5-3,0 - 20  

ПН270×70 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×70 1,5-3,0 10\92 -  

75 

ПСУ270×75 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×75 1,5-3,0 - 20  

ПН270×75 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×75 1,5-3,0 10\92 -  

80 

ПСУ270×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×80 1,5-3,0 - 20  

ПН270×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×80 1,5-3,0 10\92 -  

85 

ПСУ270×85 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×85 1,5-3,0 - 20  

ПН270×85 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×85 1,5-3,0 10\92 -  

90 

ПСУ270×90 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×90 1,5-3,0 - 20  

ПН270×90 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×90 1,5-3,0 10\92 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П19 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

270 

95 

ПСУ270×95 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×95 1,5-3,0 - 20  

ПН270×95 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×95 1,5-3,0 10\92 -  

100 

ПСУ270×100 1,5-3,0 10\92 20  

ПС270×100 1,5-3,0 - 20  

ПН270×100 1,5-3,0 - -  

ПНУ270×100 1,5-3,0 10\92 -  
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Таблица П20 – Полный перечень профилей высотой 280 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

280 

50 

ПСУ280×50 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×50 1,5-3,0 - 20  

ПН280×50 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×50 1,5-3,0 10\92 -  

55 

ПСУ280×55 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×55 1,5-3,0 - 20  

ПН280×55 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×55 1,5-3,0 10\92 -  

60 

ПСУ280×60 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×60 1,5-3,0 - 20  

ПН280×60 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×60 1,5-3,0 10\92 -  

65 

ПСУ280×65 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×65 1,5-3,0 - 20  

ПН280×65 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×65 1,5-3,0 10\92 -  

70 

ПСУ280×70 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×70 1,5-3,0 - 20  

ПН280×70 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×70 1,5-3,0 10\92 -  

75 

ПСУ280×75 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×75 1,5-3,0 - 20  

ПН280×75 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×75 1,5-3,0 10\92 -  

80 

ПСУ280×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×80 1,5-3,0 - 20  

ПН280×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×80 1,5-3,0 10\92 -  

85 

ПСУ280×85 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×85 1,5-3,0 - 20  

ПН280×85 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×85 1,5-3,0 10\92 -  

90 

ПСУ280×90 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×90 1,5-3,0 - 20  

ПН280×90 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×90 1,5-3,0 10\92 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П20 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

280 

95 

ПСУ280×95 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×95 1,5-3,0 - 20  

ПН280×95 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×95 1,5-3,0 10\92 -  

100 

ПСУ280×100 1,5-3,0 10\92 20  

ПС280×100 1,5-3,0 - 20  

ПН280×100 1,5-3,0 - -  

ПНУ280×100 1,5-3,0 10\92 -  
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Таблица П21 – Полный перечень профилей высотой 290 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

290 

50 

ПСУ290×50 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×50 1,5-3,0 - 20  

ПН290×50 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×50 1,5-3,0 10\92 -  

55 

ПСУ290×55 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×55 1,5-3,0 - 20  

ПН290×55 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×55 1,5-3,0 10\92 -  

60 

ПСУ290×60 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×60 1,5-3,0 - 20  

ПН290×60 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×60 1,5-3,0 10\92 -  

65 

ПСУ290×65 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×65 1,5-3,0 - 20  

ПН290×65 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×65 1,5-3,0 10\92 -  

70 

ПСУ290×70 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×70 1,5-3,0 - 20  

ПН290×70 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×70 1,5-3,0 10\92 -  

75 

ПСУ290×75 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×75 1,5-3,0 - 20  

ПН290×75 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×75 1,5-3,0 10\92 -  

80 

ПСУ290×80 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×80 1,5-3,0 - 20  

ПН290×80 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×80 1,5-3,0 10\92 -  

85 

ПСУ290×85 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×85 1,5-3,0 - 20  

ПН290×85 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×85 1,5-3,0 10\92 -  

90 

ПСУ290×90 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×90 1,5-3,0 - 20  

ПН290×90 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×90 1,5-3,0 10\92 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П21 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

290 

95 

ПСУ290×95 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×95 1,5-3,0 - 20  

ПН290×95 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×95 1,5-3,0 10\92 -  

100 

ПСУ290×100 1,5-3,0 10\92 20  

ПС290×100 1,5-3,0 - 20  

ПН290×100 1,5-3,0 - -  

ПНУ290×100 1,5-3,0 10\92 -  
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Таблица П22 – Полный перечень профилей высотой 300 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

300 

50 

ПСУ300×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×50 1,5-3,5 - 20  

ПН300×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ300×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×55 1,5-3,5 - 20  

ПН300×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ300×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×60 1,5-3,5 - 20  

ПН300×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ300×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×65 1,5-3,5 - 20  

ПН300×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ300×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×70 1,5-3,5 - 20  

ПН300×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ300×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×75 1,5-3,5 - 20  

ПН300×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ300×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×80 1,5-3,5 - 20  

ПН300×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ300×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×85 1,5-3,5 - 20  

ПН300×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ300×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×90 1,5-3,5 - 20  

ПН300×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П22 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

300 

95 

ПСУ300×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×95 1,5-3,5 - 20  

ПН300×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ300×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС300×100 1,5-3,5 - 20  

ПН300×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ300×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Таблица П23 – Полный перечень профилей высотой 310 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

310 

50 

ПСУ310×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×50 1,5-3,5 - 20  

ПН310×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ310×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×55 1,5-3,5 - 20  

ПН310×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ310×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×60 1,5-3,5 - 20  

ПН310×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ310×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×65 1,5-3,5 - 20  

ПН310×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ310×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×70 1,5-3,5 - 20  

ПН310×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ310×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×75 1,5-3,5 - 20  

ПН310×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ310×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×80 1,5-3,5 - 20  

ПН310×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ310×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×85 1,5-3,5 - 20  

ПН310×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ310×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×90 1,5-3,5 - 20  

ПН310×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П23 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

310 

95 

ПСУ310×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×95 1,5-3,5 - 20  

ПН310×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ310×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС310×100 1,5-3,5 - 20  

ПН310×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ310×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Таблица П24 – Полный перечень профилей высотой 320 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

320 

50 

ПСУ320×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×50 1,5-3,5 - 20  

ПН320×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ320×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×55 1,5-3,5 - 20  

ПН320×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ320×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×60 1,5-3,5 - 20  

ПН320×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ320×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×65 1,5-3,5 - 20  

ПН320×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ320×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×70 1,5-3,5 - 20  

ПН320×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ320×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×75 1,5-3,5 - 20  

ПН320×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ320×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×80 1,5-3,5 - 20  

ПН320×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ320×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×85 1,5-3,5 - 20  

ПН320×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ320×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×90 1,5-3,5 - 20  

ПН320×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П24 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

320 

95 

ПСУ320×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×95 1,5-3,5 - 20  

ПН320×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ320×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС320×100 1,5-3,5 - 20  

ПН320×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ320×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Таблица П25 – Полный перечень профилей высотой 330 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

330 

50 

ПСУ330×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×50 1,5-3,5 - 20  

ПН330×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ330×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×55 1,5-3,5 - 20  

ПН330×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ330×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×60 1,5-3,5 - 20  

ПН330×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ330×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×65 1,5-3,5 - 20  

ПН330×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ330×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×70 1,5-3,5 - 20  

ПН330×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ330×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×75 1,5-3,5 - 20  

ПН330×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ330×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×80 1,5-3,5 - 20  

ПН330×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ330×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×85 1,5-3,5 - 20  

ПН330×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ330×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×90 1,5-3,5 - 20  

ПН330×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Лист 

Продолжение таблицы П25 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

330 

95 

ПСУ330×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×95 1,5-3,5 - 20  

ПН330×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ330×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС330×100 1,5-3,5 - 20  

ПН330×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ330×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Таблица П26 – Полный перечень профилей высотой 340 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

340 

50 

ПСУ340×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×50 1,5-3,5 - 20  

ПН340×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ340×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×55 1,5-3,5 - 20  

ПН340×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ340×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×60 1,5-3,5 - 20  

ПН340×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ340×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×65 1,5-3,5 - 20  

ПН340×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ340×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×70 1,5-3,5 - 20  

ПН340×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ340×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×75 1,5-3,5 - 20  

ПН340×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ340×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×80 1,5-3,5 - 20  

ПН340×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ340×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×85 1,5-3,5 - 20  

ПН340×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ340×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×90 1,5-3,5 - 20  

ПН340×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Продолжение таблицы П26 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

340 

95 

ПСУ340×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×95 1,5-3,5 - 20  

ПН340×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ340×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС340×100 1,5-3,5 - 20  

ПН340×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ340×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Таблица П27 – Полный перечень профилей высотой 350 мм 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм Примечание 

350 

50 

ПСУ350×50 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×50 1,5-3,5 - 20  

ПН350×50 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×50 1,5-3,5 10\112 -  

55 

ПСУ350×55 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×55 1,5-3,5 - 20  

ПН350×55 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×55 1,5-3,5 10\112 -  

60 

ПСУ350×60 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×60 1,5-3,5 - 20  

ПН350×60 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×60 1,5-3,5 10\112 -  

65 

ПСУ350×65 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×65 1,5-3,5 - 20  

ПН350×65 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×65 1,5-3,5 10\112 -  

70 

ПСУ350×70 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×70 1,5-3,5 - 20  

ПН350×70 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×70 1,5-3,5 10\112 -  

75 

ПСУ350×75 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×75 1,5-3,5 - 20  

ПН350×75 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×75 1,5-3,5 10\112 -  

80 

ПСУ350×80 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×80 1,5-3,5 - 20  

ПН350×80 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×80 1,5-3,5 10\112 -  

85 

ПСУ350×85 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×85 1,5-3,5 - 20  

ПН350×85 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×85 1,5-3,5 10\112 -  

90 

ПСУ350×90 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×90 1,5-3,5 - 20  

ПН350×90 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×90 1,5-3,5 10\112 -  
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Продолжение таблицы П27 

Номинальная 
высота, мм 

Номинальная 
ширина, мм 

Наименование Толщина, мм 
Номинальная ширина 

жесткости, мм 
Ширина 

отгиба, мм 
Примечание 

350 

95 

ПСУ350×95 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×95 1,5-3,5 - 20  

ПН350×95 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×95 1,5-3,5 10\112 -  

100 

ПСУ350×100 1,5-3,5 10\112 20  

ПС350×100 1,5-3,5 - 20  

ПН350×100 1,5-3,5 - -  

ПНУ350×100 1,5-3,5 10\112 -  
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Приложение 2 

Расположение перфорации термопрофилей 

 

 
 

 

 

 

 


